1. По позиции №8 в Наименовании продукции указан к поставке КРУГ 150/35ХГСА. В столбце «Основные технические характеристики товара» указано Поковка круглая, диаметром 150 мм. Прощу уточнить, какая продукция должна быть поставлена: круг или поковка?
2. Прошу согласовать к поставке следующую продукцию: КРУГ 150/35ХГСА диаметром 150 мм, из легированной стали марки 35ХГСА ГОСТ 4543-71, мерной длины 3м, без термической обработки.
3. Прошу также уточнить количество продукции по позиции №3. Указано, что она должна быть мерной длины 3м. 3 м весит 413 кг. У Вас указано 82 кг.
4. Прошу по позиции №9 согласовать к поставке: КРУГ 80-ВI-IV/12х18Н10-б Круг нержавеющий диаметр 80 мм, обычной точности, сталь 12х18Н10т, б - для механической обработки ГОСТ 2590-2006.
5. Прошу по позиции №10 согласовать к поставке: КРУГ 120-ВI/12Х18Н10Т-б Круг нержавеющий диаметр 120 мм, обычной точности, сталь 12х18Н10т, б - для механической обработки ГОСТ 2590-2006.
6. Прошу по позиции №11 согласовать к поставке: КРУГ В-IV-НД-110/ 20ХН3А Прокат стальной горячекатаный, круглый, диаметром 110мм, обычной точности прокатки (В), IV класса кривизны, не мерной длины из стали марки 20ХН3А ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006.
7. Прошу по позиции №12 согласовать к поставке: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ СТ.12Х18Н10Т 1ММ Лист холоднокатаный обычной точности изготовления по толщине – Б, нормальной по плотности-ПН, с обрезной кромкой-0, толщиной 1мм, шириной 1250 мм и длиной 2500 мм, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-90. Размер указан исходя из стандартных размеров изготовителей.
8. Прошу по позиции №13 согласовать к поставке: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ СТ.12Х18Н10Т 1,5ММ Лист холоднокатаный обычной точности изготовления по толщине –Б, нормальной по плотности-ПН, с обрезной кромкой-0, толщиной 1,5мм, шириной 1250 мм и длиной 2500 мм, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-90. Размер указан исходя из стандартных размеров изготовителей.
9. Прошу по позиции №14 согласовать к поставке: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ СТ.12Х18Н10Т 2ММ Лист холоднокатаный обычной точности изготовления по толщине –Б, нормальной по плотности-ПН, с обрезной кромкой-0, толщиной 2мм, шириной 1250 мм и длиной 2500 мм, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-90. Размер указан исходя из стандартных размеров изготовителей.
10. Прошу по позиции №15 согласовать к поставке: СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ СТ.12Х18Н10Т 3ММ Лист горячекатаный обычной точности изготовления по толщине –Б, нормальной по плотности-ПН, с обрезной кромкой-0, толщиной 3мм, шириной 1500 мм и длиной 6000 мм, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-2015.
11. Прошу по позиции №28 согласовать к поставке продукцию, изготовленную по ГОСТ 9941-81 производства АО «ПНТЗ», Россия.
12. Прошу по позициям №23-37 согласовать к поставке продукцию немерной длины, не короче 5 м.
13. Прошу согласовать к поставке продукцию не ранее 2019 года изготовления.
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